La frazione amorfa rigida nei polimeri semicristallini
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Modulo di Young (E) a 25°C in funzione della frazione cristallina di campioni stampati di PB-1.
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Modulo di Young (E) in funzione della frazione rigida (wR = wC + wRA) a 25°C di campioni stampati di PB-1. 


