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   A sinistra, in alto: STM di atomi di Co isolati deposti su Pt(111). La densità equivale a 0.002 ML. A sinistra, in basso: curve di magnetizzazione di atomi isolati su Pt(111), per due orientazioni del campo magnetico applicato, perpendicolare e circa parallelo alla superficie. La differenza tra le due curve evidenzia la alta anisotropia magnetica (il momento magnetico dell atomo “vuole” puntare in direzione perpendicolare al piano della superficie) A destra: Lo schema indica che la anisotropia deriva dalla interazione con la superficie e dalla riduzione delle simmetria rispetto all atomo. S e L sono i momenti di spin e orbitale, K è l anisotropia magnetica, le curve più a destra mostrano la magnetizzazione in funzione del campo magnetico esterno.                          





Giant magnetic anisotropy of isolated Co atoms on Pt(111)





Cobalt breaks magnetism record








